m HFM Revision 17
UNIVERSITAT Priif- und Zertifizierungsbereich Brand 15.05.2025
MUNCHEN
KVP01-FBO1 Liste der Ubergeordneten Dokumente im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung **)
Dokument Titel Standort |erschie- |validiert |verwendet
nen am: |am: seit:
Klassifizierungsnormen
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten digital ?
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum
EN 13501-1 **) Brandverhalten von Bauprodukten
Deutsche Fassung DIN EN 13501-1:2010-01 01.2010 OK OK
neue Fassung EN13501-1:2018 1.5.2019 ]3.6.2019 |3.6.2019
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten digital ”
EN 13501-2 **) Te"|I 2: KIaSS|f]Z|erung mit den Ergebnlssen aus den Feuerwiderstands- 122016 | 8.1.2018 | 8.1.2018
prifungen, mit Ausnahme von Liftungsanlagen
Deutsche und Englische Fassung EN 13501-2:2016
Prifnormen Brandverhalten
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen Blros
DIN 4102-1 *) Teil 1: Baustoffe Begriffe, Anforderungen und Prifungen 38/6268/72/??;32/? 05.1998 OK oK
3
o Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen Bulros
DIN 4102-2) Teil 2: Bauteile - Begriffe, Anforderungen und Prifungen 206/208/210 09.1977 OK OK
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen Biiros
Teil 5: Feuerschutzabschliisse, Abschlisse in Fahrschachtwanden und |206/208/209/2
R gegen 10/211/213
DIN 4102-5™) Feuer widerstandsfahige Verglasungen, Begriffe, Anforderungen und 09.1977 OK OK
Prafungen
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen Biiros
DIN 4102-8 **) Teil 8: Kleinprufstand Begriffe, Anforderungen und Prifungen 206/208/209/2] 10.2003 OK OK
10/211/213
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o Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen Biros 206/210
DIN 4102-17 ) Teil 17: Schmelzpunkt von Mineralfaser-Dammstoffen 12.2017 {18.12.2017(18.12.2017
Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten Biros
Thermische Beanspruchung durch einen einzelnen brennenden Gegen- |206/207/208/2
EN 13823 **) stand fur Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelagen 09/210/211/21 OK ' OK
Deutsche Fassung EN 13823:2010-12+A1:2014-06 3/ DAH 06.2014 | 28.10. bis |28.10.2020
Deutsche Fassung EN 13823:2020 09.2020 [23.11.2020
Deutsche Fassung EN 13823:2020+A1:2022 Apr 2023 03.2023 [14.07.2023]14.07.2023
Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten Biros
EN ISO 1182 **) Nichtbrennbarkeitsprifung 206/207/208/2
Deutsche Fassung EN ISO 1182:2010 09/210/211/21] 10.2010 OK OK
Deutsche Fassung EN ISO 1182:2020 3/ DAH 11.2020 |22.02.2022]22.02.2022
Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten Biros
EN ISO 1716 **) Bestimmung der Verbrennungswarme 206/207/208/2
Deutsche Fassung EN ISO 1716:2010-11 09/210/211/21|11.2010  |OK OK
Deutsche Fassung EN ISO 1716:2018-10 3/ DAH 10.2018 |2.1.2019 ]2.1.2019
Prifung zum Brandverhalten - Bestimmung der Neigung eines Baupro- digital ?
EN 16733 **) duktes zum kontinuierlichen Schwelen;
Deutsche Fassung EN 16733:2016
07.2016 |22.7.2016 [22.7.2016
Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten Biros
Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter Flammenbeanspruchung 206/207/208/2
EN ISO 11925-2 **) Deutsche Fassung EN ISO 11925-2:2011-02 09/210/211/21| 02.2011 OK OK
Deutsche Fassung EN ISO 11925-2:2020 3/ DAH
06.2020 [29.06.2020{01.07.2020
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Warmedammstoffe fir das Bauwesen Biros
- Bestimmung des Gehalts an organischen Bestandteilen 206/209/219
EN ISO 13820 ) Deutsch Fassung EN 13820:2003-12 12.2003 | OK OK
Priufnormen Feuerwiderstand
4w Feuerwiderstandsprifungen fir nichttragende Bauteile - Teil 1: Wande digital ”

DINEN1364-1™)  |EN1363-1:2015-09 09.2015 | OK OK
Feuerwiderstandsprufungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen digital ?

DIN EN 1363-1 **) EN1363-1:2012-10 10.2012 OK OK
EN1363-1:2020 05.2020 05.10.2020] 70.2020
Feuerwiderstandspriifung und Rauchschutzpriifungen fiir Tlren, Tore, digital ”

DIN EN 1634-1 **) A.bsc.hlusse, Fenster unfj Baubeschlage - Teil 1: Feuerwiderstandsprifung 042018 | 6.6.2018 | 6.6.2018
fur Taren, Tore, Abschliisse und Fenster;

Deutsche Fassung EN 1634-1:2018
Feuerwiderstandspriifungen und Rauchschutzpriifungen fiir Tlren, Tore, digital ”
o W Abschlusse, Fenster und Baubeschlage - Teil 2: Charakterisierungspru-

DINEN1634-2™) | /g zum Feuerwiderstand von Baubeschiigen EN 1634-2:2008 052009 | OK OK
Fenster und Turen — Produktnorm, Leistungseigenschaften — digital ?

Teil 2: Innentlren; Deutsche Fassung noch nicht

DIN EN 14351-2 EN 14351-2:2018 01.2019 hEN
Anmerkung derzeit noch nicht hEN deshalb keine Zertifizierung moglich

*) Generell sind alle relevanten Dokumente / Vorschriften (zusétzlich) im digitalen Ordner H:\brand\alle\VORSCHRIFTEN

**) das Verfahren ist im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung. Dieser Teil der Liste kann auf Wunsch dem Kunden zur Verfiigung gestellt werden
Brand wird auf diesen Sachverhalt hingewiesen.

. Auf der Webseite des PZB-
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Hinweis: Eintrag ,OK" in den Spalten ,validiert am“ und ,verwendet seit* in den Fallen, bei denen die Validierung ohne Protokoll vor der flexiblen Akkreditierung durchgefiihrt wurde.

Stand 15.05.2025, rh
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