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Beginn: ab sofort 

 

Allgemein: Die Durchführung von zentrischen Zugversuchen mit Prüfkörpern aus Beton oder Stahlfa-

serbeton zur Ermittlung von Spannungs-Rissöffnungs-Beziehungen bzw. der zentrischen 

Zugfestigkeit ist komplex. Daher werden die Zugeigenschaften für die Bemessung von 

Stahlfaserbeton indirekt aus den deutlich praktikableren Biegezugversuchen abgeleitet. 

Diese indirekte Kennwertberechnung unterschätzt die tatsächliche zentrische Zugfestig-

keit oftmals. 

Um Zugeigenschaften präzise und aussagekräftig direkt aus Zugversuchen bestimmen 

zu können, ist ein durchdachtes Versuchskonzept von zentraler Bedeutung. Wichtige Ein-

flussparameter sind beispielsweise die Belastungsgeschwindigkeit, die Probekörpergeo-

metrie sowie die Lagerungsbedingungen. In der Literatur und den technischen Regeln 

gibt es bereits eine Vielzahl von durchgeführten Versuchen und Empfehlungen für Ver-

suchsaufbauten. Eine systematische Betrachtung der Lagerungsbedingungen des Prüf-

körpers ist jedoch nur unzureichend dokumentiert. 

 

Abbildung 1: Beispiel eines Versuchskonzepts zur Durchführung eines zentri-
schen Zugversuchs, aus [1]. 



 

 

Ziel:  Ermittlung des Einflusses der Lagerbedingungen sowie weiterer Randbedingungen auf die 
Ergebnisse zentrischer Zugversuche durch ein experimentelles Versuchsprogramm inkl. 
Auswertung.  

 

Prinzipieller Ablauf: 

 

• Einarbeitung in die Grundlagen 

• Literaturstudie zu zentrischen Zugversuchen, inkl. internationaler Normen 

• Erstellung eines Versuchsprogramms 

• Durchführung von zentrischen Zugversuchen 

• Auswertung, Bewertung und Fazit 

• Schriftfassung 
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